ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA  REALIZACAO DOS
CONTRATACAO DE EMPRESA DA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL
PARA MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO DE PREDIOS
PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, ATRAVES DE
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.

I-PRELIMINARES
1. Esta Especificacdo técnica tem como objetivo cumprir 0s requisitos necessarios a execucao de todos os

servicos estabelecidos em planilha or¢camentaria.

2. A execucdo dos servicos obedecera as presentes especificacdes e seus anexos, aos projetos e demais
detalhes técnicos e instrugdes fornecidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO
DE PIRABAS no curso da realizagao dos servicos.

3. Na necessidade de serem executados servi¢os ndo especificados, a CONTRATADA somente podera
realizé-los ap6s aprovacdo da especificacdo correspondente pela SECRETARIA DE SAUDE DE SAO
JOAO DE PIRABAS.

4. A CONTRATADA seréa a Unica responsavel pela execugédo dos servi¢os, obedecendo a todos os requisitos
estabelecidos. Sera também de sua integral responsabilidade a méao-de-obra, equipamentos, transportes
diversos, agua, luz, comunicagfes, impostos, taxas e tudo o mais que for necessario para o bom

desenvolvimento dos servigos.

5. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

Os servicos serdo fiscalizados por intermédio da Secretaria municipal de Transportes, Obras e Servi¢os
Publicos de SAO JOAO DE PIRABAS.
N&do podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das clausulas e condi¢cbes
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destas especificacbes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes quanto a correta aplicacdo dos
materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e especificacdes a aqui mencionadas.

Devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da SECRETARIA DE SAUDE DE SAO
JOAO DE PIRABAS, dentro destas especificacdes e do contrato.

Ficam reservados a SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DE PIRABAS o direito e a autoridade
para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso ndo previsto no contrato, nestas
especificacBes, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar,
direta ou indiretamente, com as atividades em questdo e seus complementos.

A CONTRATADA deverd, permanentemente, ter e colocar a disposi¢cdo da SECRETARIA DE SAUDE
DE SAO JOAO DE PIRABAS 0s meios necessarios e aptos a permitir a medicdo dos servicos executados,
bem como a inspecdo das instalaces da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das
inspecOes de medicdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do
canteiro de trabalho.

A SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DE PIRABAS podera exigir, a qualquer momento, de
pleno direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca
dos servigos.

A CONTRATADA devera refazer, sem 6nus para a SECRETARIA DE SAUDE DE SAO JOAO DE
PIRABAS, os servi¢os ndo aceitos por esta, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a
execucdo impropria dos servicos a vista das respectivas especificagoes.

A CONTRATADA s6 podera iniciar qualquer servigo, devidamente autorizado em documento proprio onde

deve constar descricdo dos servicgos e trecho (devidamente estaqueada).

6.CONDICOES DE SEGURANCA

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservacdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios, assim como pela protecdo destes e das instalacdes de Obra, bem
como pela manutencao da ordem nos locais de trabalho, inclusive as necessarias providéncias para garanti-

la.
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7.PLANEJAMENTO E PROGRAMACAO

7.1 A CONTRATADA devera atender toda e qualquer solicitacio da SECRETARIA DE SAUDE DE SAO
JOAO DE PIRABAS, disponibilizando m&o de obra qualificada e suficiente a atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saide. A CONTRATADA devera fazer planejamento anual para realizacdo de
todos os servicos descritos em Planilha Orcamentéria.

Il. DESCRICAO DOS SERVICOS:

1. SERVICOS E FORNECIMENTOS A CARGO DA CONTRATADA

As atividades descritas nesta Especificagdo Técnica, referem-se a execucdo dos servigos destinados as
necessidades funcionais da Secretaria Municipal de Saude, localizada na sede do Municipio de SAO JOAO
DE PIRABAS, no Estado do Para.

ETAPAS A SEREM EXECUTADAS.:
SERVICOS PRELIMINARES

Rocagem de terreno;

Retirada de Reboco ou Emboco;

Retirada de Revestimento Ceramico;
Retirada de Esquadria sem aproveitamento;

Retirada de Entulho manualmente, incluindo caixa coletora.

ESTRUTURAS
Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. Branca;

Concreto armado p/ rufos.

PISOS E REVESTIMENTOS
Chapisco de cimento e areia no trago 1:3;

Reboco com argamassa 1:6: kimical;

Revestimento Cerdmico Padrdo Médio;

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45 cm aplicada em
ambientes de area menor que 5 m?;

Calcada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca);
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Camada regularizadora no traco 1:4;
Ceramica 10x10cm (padrao médio);
Granito e=2 cm;

Piso Cimentado liso ¢/ junta plastica;
Piso Cimentado liso e=2 cm trago 1:3;

Piso Cimentado queimado.

COBERTURA:
Encaibramento e ripamento;

Ripamento;

Cobertura - telha plan;

Retelhamento em Cobertura Ceramica tipo Plan;
Retelhamento em Cobertura tipo Colonial;
Cobertura - telha de fibrocimento e=6 mm;
Cumeeira de barro;

Calha em chapa galvanizada;

Calha em PVC (1/2 cana d= 100 mm);
Encalicamento de telha ceramica (beiral e cumeeira).

ESQUADRIAS

Caixilho em madeira de lei;

Porta em madeira de Lei 70x210 cm;

Porta em madeira de Lei 80x210 cm;

Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva);
Esquadria c/ venezianas de aluminio natural ¢/ ferragens;
Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar;

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva);

Revisdo em esquadrias de madeira;

Fechadura para porta de banheiro;

Fechadura para porta interna;
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Fechadura para porta externa;

Mola p/ porta de vidro;

Cadeado simples em latdo macigo 25 mm;
Cadeado simples em latdo macigo 35 mm;
Cadeado simples em latdo maci¢o 50 mm;
Cantoneira em perfil metalico para condensadora Split.
FORROS

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC,;
Forro em lambri de PVC,;

Limpeza de forro PVC.

PINTURAS

Emassamento de parede p/ receber pintura PVA,
PV A externa (sobre pintura antiga);

PVA externa ¢/ massa sem lig. Preparador;

PV A externa sem massa c/ lig. Preparador;

PVA interna (sobre pintura antiga);

PVA interna ¢/ massa acrilica e selador;
Acrilica (sobre pintura antiga);

Acrilica acetinada ¢/ massa e selador - interna e externa;
Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador;
Emassamento de parede ¢/ massa acrilica;
Acrilica para piso;

Antiferruginosa;

Pintura s/ telha ceramica;

Esmalte s/ ferro (superf. lisa);

Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa;
Caiacdo.

IMPERMEABILIZACOES/ TRATAMENTOS
Descupinizagéo;
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Impermeabilizacdo de lajes e calhas (igolflex+sikal);
Imunizacdo p/madeira c/carbolineum;
INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiacdo) ate 200W;
Revisdo de ponto de luz;

Tomada 2P+T 10A (s/fiacdo);

Tomada 2P+T 20A (s/fiagéo);

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiacdo);

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagdo);

Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiacao);

Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fia¢do);
Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao);

Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao);

Luminaria Pl 15 W;

Luminaria Pl 20 W;

Luminaria Pl 30 W;

Luminaria Pl 40 W;

Luminaria PI 50 W;

Lampada Led tubular bivolt 18/20 W;

Luminaria 2x16W c/ aleta branca reflet aluminio;
Luminéria 2x32W c/ aleta branca reflet aluminio;
Luminaria abalux - sobrepor (2x20W) — completa;
Luminaria abalux - sobrepor (2x40W) — completa;
Luminaria ¢/ 02 lamp.fluor.16W-tubular (s/fiacao);
Luminaria ¢/ 1amp de emergéncia;

Reator convencional de 40W;

Reator lamp fluorescente 2x20W partida rapida;
Reator lamp fluorescente 2x40W partida rapida;
Cabo de cobre 1,5mm2 -1 KV;
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Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V;

Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV;

Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V;

Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV;

Cabo de cobre 4mmz2 - 750 V;

Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV;

Cabo de cobre 6mm2 - 750 V;

Cabo de cobre nu 16 mm?;

Haste de Ago cobreada 5/8"x2,40m c/ conector;

Centro de distribuicéo p/ 03 disjuntores (s/ barramento);
Centro de distribuicdo p/ 06 disjuntores (s/ barramento);
Centro de distribuicdo p/ 10 disjuntores (s/ barramento);
Centro de distribuicdo p/ 12 disjuntores (c/ barramento);
Centro de distribuicdo p/ 16 disjuntores (c/ barramento);
Caixa polifasica padréo Celpa;

Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN;

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN;

Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN;

Eletroduto PVC de 1/2".

INSTALACOES DE AR CONDICIONADO:
Ponto de dreno p/ Split (10m);

Ponto de géas p/ Split até 30.000 btu's (10m);

Manutencéo Preventiva Ar Condicionado Tipo Split de 7.000 a 12.000 btus;
Manutengéo Preventiva Ar Condicionado Tipo Split de 18.000 a 24.000 btus;
Recarga Completa de Gas p/ Ar Condicionado Tipo Split 7.000 a 22.000 btus;
Substituicdo com Fornecimento de Capacitor da Placa de Comando;

Limpeza de Drenagem - Calha e Tubulacdo de Dreno;

Revisdo de ponto de ar condicionado.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiagdo);
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Ponto de agua (incl. tubos e conexdes);

Registro de gaveta ¢/ canopla - 1 1/2";

Registro de pressédo ¢/ canopla - 1";

Registro de gaveta s/ canopla - 1/2";

Reservatdrio em polietileno de 1.000 L

Reservatdrio em polietileno de 500 L

Revisdo de ponto de agua;

Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto;
Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto;
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos);
Revisdo de ponto de esgoto;

Assento plastico;

Bacia sifonada - pne;

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento;
Caixa de descarga plastica — externa;

Chuveiro em PVC;

Filtro para bebedouro industrial;

Engate plastico;

Lavatorio de louca s/ coluna (incl. torn.sifdo e valvula )-PNE;
Lavatorio de louca s/col.c/torn.,sifao e valv.;

Pia 01 cuba em ago inox c/torn.,siféo e valv.(1,50m);
Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m);
Sifdo metalico para pia inox 2";

Sifdo pléstico flexivel;

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério;
Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ pia;
Torneira de metal de 3/4" p/ tanque;

Torneira plastica de 1/2™;

Tubo em PVC - JS — 20 mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH;
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Tubo em PVC - JS — 25 mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH;
Tubo em PVC - JS — 32 mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH;
Tubo em PVC — 40 mm (LS);

Tubo em PVC — 50 mm (LS);

Tubo em PVC — 75 mm (LS);

Tubo em PVC — 100 mm (LS);

Dispensador de sab&o liquido;

Dispensador de papel toalha;

Bomba Submersa 1 CV (sem tubulagéo);

Bomba Submersa 2 CV (sem tubulacédo);

Bomba Centrifuga 1/2 CV;

Limpeza de fossa Séptica.

SERVICOS DIVERSOS
Limpeza de ventilador;
Lavagem de Caixa D'agua polietileno - 500 a 1000 L;

Revisdo em Cadeira odontologica.

I1l - NORMAS GERAIS DE EXECUCAO:
01 SERVICOS PRELIMINARES

01.2 LIMPEZA DO TERRENO

1. GENERALIDADES
Limpeza com rogagem e remocdo de entulho de todos os locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de

Saude.

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO
A limpeza dos locais ficara a critério da Secretaria Municipal de Saude e sempre que se fizer necessario, a

CONTRATADA devera disponibilizar mao de obra necessaria a realiza¢éo do servico.

3.CRITERIO DE MEDICAO
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m2).
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02 ESTRUTURA

Realizacdo de servigos em estrutura de concreto armado e concreto para rufos, obedecendo aos critérios de
dosagem e quantidades estabelecidas em planilha orcamentaria.

O preparo do concreto sera regido pela NBR — 12655 — Preparo Controle e Recebimento.

Da técnica de dosagem do concreto, devera resultar um produto final homogéneo e de traco tal que assegure:
- Uma massa plastica trabalhavel de acordo com as dimensdes e moldagens das pecas;

- Durabilidade e resisténcia conforme especificado no projeto;

CRITERIO DE MEDICAO
Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro Cubico (m3).

03 PAREDES E PAINEIS
03.1 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A CUTELO

1. GENERALIDADES
Execucao de Alvenaria de Tijolo ceramico a Cutelo.

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Entendem-se como alvenaria de Tijolo ceramico, as elevacdes de paredes com finalidades de diviséria de
ambiente e fechamentos externos ou internos.

A CONTRATADA, devera realizar o servico de acordo com especificagdes de projetos , utilizando-se tijolos
ceramicos de 06 furos ,com dimensdes minimas de15x25x9cm, de 12 qualidade assentes com argamassa de
cimento, areia e liquido aditivante de liga no traco minimo de 1:5: 100ml O servi¢o sera iniciado
preferencialmente ap0ds a locacdo das paredes. O material a ser utilizado devera ser de primeira qualidade.
Apos a execucdo dos servicos a CONTRATATANTE realizara inspecdo in-loco para verificar a qualidade
dos servigos prestados.

Devera ser utilizado o prumo de face para garantir o alinhamento vertical das divisorias;

3.CRITERIO DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?).
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04 COBERTURA
04.1ESTRUTURA EM MADEIRA P/ TELHA DE CERAMICA TIPO PLAN :

Entendem-se como estrutura de madeira para cobertura 0 conjunto das tercas, caibros, ripas e tabuas de
beiral que compde a estrutura de sustentagédo do telhado.

A estrutura de madeira de lei para cobertura da edificacdo sera confeccionada em conformidade com os
projetos obedecido as prescri¢cbes da NB -11 e da NB — 5 da ABNT.

Toda madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, sera de lei, bem seca, isenta de branco,
caruncho ou broca e que satisfaca a PB-5 da ABNT. Os ensaios quando necessarios serdo regidos pela MB-
26 e terminologia obedecera ao P-TB-12 da ABNT.

04.2 COBERTURA COM TELHA CERAMICA PLAN.

Sdo componentes colocados sobre a estrutura de madeira, destinados a proteger as instalacbes de
intempéries.

A cobertura com telha cerdmica tipo Plan, terd fiadas horizontais paralelas aos beirais e todas as fiadas
marginais, encaixadas ou afixadas umas as outras através de grampos metélicos em conformidade com
procedimentos estabelecidos pela NBR — Especificagdesl. GENERALIDADES

04.3/04.4 RETELHAMENTO EM COBERTURA CERAMICA TIPO PLAN/COLONIAL.

1. GENERALIDADES
Revisdo de Cobertura existente
2. PROCEDIMENTOS DE EXECUQAO

Executar revisdo da cobertura existente, a fim de sanar possiveis infiltracdes e vazamentos.
Executar troca de telhas, rufos, calhas e impermeabilizac@es caso a fiscalizacdo ache necessario.

Executar reparos na impermeabilizacao existente.

05 CALHAS E CUMEEIRAS
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» Cumeeiras Ceramicas:

Na cumeeira do telhado serdo colocadas pecgas de ceramicas especiais e especificas para o local, sendo que,
tanto as telhas da cumeeira como as demais serdo fixadas entre si com argamassa de cimento, cal e areia na
proporgéo 1:2: 6 adicionando-se pigmentos de forma a manter a mesma coloragéo das telhas.

Calha em Chapa Galvanizada:

Fornecimento e instalacdo de calha metéalica em chapa galvanizada conforme quantidades estabelecidas em

planilha orcamentaria. Os locais de aplicacdo serdo estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saude.

06 ESQUADRIAS

O fornecimento das esquadrias compreende todos 0s materiais e pertences a serem instalados e seu perfeito
funcionamento, inclusive todas as ferragens necessarias, acessorios e demais pecas indicadas pelos
fabricantes.

Todos os trabalhos serdo executados com precisdo de cortes e ajustes e de acordo com 0s respectivos

desenhos de arquitetura e de fabricacdo e com as normas da ABNT no que couber.

CRITERIO DE MEDICAO
Para fins de recebimento, as unidades estdo discriminadas em planilha orgamentaria.
07- REVESTIMENTOS DE PAREDES

07.1 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA.

1. GENERALIDADES
Execucdo de chapisco de aderéncia em paredes internas e externas.
2. PROCEDIMENTOS DE EXECU(}AO

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de
receber a aplicacdo desse tipo de revestimento. Eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem) e

outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.
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Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se agua com auxilio de vasilhames. A operacao tera
de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Na execucdo de chapisco com argamassa de cimento e areia, 0 traco a ser utilizado devera ser 1:4, ou seja,
uma parte de cimento para quatro partes de areia, medidas em volume.

No preparo da argamassa, mistura-se, inicialmente, o cimento e a areia. A adi¢do de agua & mistura dos
materiais serd efetuada com betoneira até obter-se a consisténcia desejada.

A execucdo, mecanica ou manual, tera como diretriz o langamento violento da argamassa contra a superficie
e a preocupacdo de ndo haver uniformidade na chapiscagem.

A argamassa retirada ou caida das superficies ndo podera ser reutilizada e ao fim do dia sera retirada do
amassadouro a argamassa gque nao tiver sido empregada, sendo expressamente vedado reaproveita-la.

Os revestimentos subsequentes ao chapisco somente serdo iniciados apos a completa secagem deste.

A operacdo final consiste em lancar-se a argamassa, com colher de pedreiro, através da peneira de chapisco,

sobre todas as superficies de paredes de alvenaria e de estrutura de concreto.

3.CRITERIO DE MEDICAO
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado ( m2).

07.2 REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL
DA ARGAMASSA

1.GENERALIDADES

Serdo executados com argamassa de cimento e areia sobre superficies de concreto previamente chapiscadas
ou diretamente sobre a alvenaria, apds a colocacdo de batentes, canalizacGes embutidas e chumbadores. Para
a aplicagdo do reboco liso, este devera ser fortemente comprimido contra a superficie a revestir, seguindo-se
seu desempeno a régua e desempenadeira de madeira.

O reboco liso somente sera iniciado apos a pega do chapisco, assentamento de peitoris e marcos.

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO
A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao alinhamento e prumo, sendo vetada a

correcdo de qualquer imperfeigcéo da alvenaria neste sentido, com o uso de argamassa.

A superficie para aplicacdo do reboco liso devera também ser molhada antes de sua aplicacao.
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A espessura final do reboco liso ndo devera ultrapassar a 2 cm, sendo o paramento da superficie

perfeitamente liso e plano.

3. CRITERIO DE MEDICAO
Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro quadrado ( M?2)

08- PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
Revestimento Ceramico de Parede:

O revestimento ceramico de parede devera ser realizado com ceramica especifica, de boa qualidade,
conforme padréo existente in-loco.

Antes de realizar a compra do material, a CONTRATADA devera apresentar amostra deste a
CONTRATANTE para aceitacdo ou reprovacdo do objeto.

A COTRATADA deveré utilizar marcas do tipo Eliane, Cecrisa ou similar, devendo obedecer as prescrigdes
contidas no projeto.

As demais exigéncias relativas a qualidade do produto e execucdo do servico sdo as mesmas descritas

anteriormente para revestimento de Piso.

Revestimento Ceramico de Piso:

O revestimento ceramico de Piso devera ser realizado com cerdmica especifica, de boa qualidade, padrdao
PEI V conforme amostra existente in-loco.

Antes de realizar a compra do material, a CONTRATADA devera apresentar amostra deste a
CONTRATANTE para aceitagcdo ou reprovacao do objeto.

O assentamento devera ser realizado com argamassa industrializada marca VVotomassa, Quartzolit ou similar.
A espessura das juntas e alinhamento de pecas deverao ser uniformes, entre 2 a 3 mm.

O rejuntamento sera executado com rejunte flexivel industrializado marcas Votomassa, Quartizolit ou
similar, seguindo-se criteriosamente as orientacdes do fabricante.

Apos a cura do rejuntamento, as superficies ceramicas serdo lavadas com sabdo neutro, agua limpa e auxilio
de escovas de nylon. A CONTRATADA devera evitar o transito de pessoas apos a conclusdo do servico

evitando-se que as juntas fiquem sujas.
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» Calcada em Concreto:

Execucdo de camada regularizadora em concreto nos locais a serem estabelecidos pela CONTRATANTE.

A camada regularizadora devera ter espessura média de 3 a 4 cm, sendo de fundamental importancia a
execucdo com argamassa, (incluindo Sikal).

Esta camada s6 sera lancada ap0s a instalacdo de todas as canalizacdes que por ventura venham a passar sob
0 piso. Recomenda-se que a execuc¢do seja de maneira continua, isto é sem interrupgdes, visando melhorar a

estanqueidade do lastro.

09 FORROS

Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC.
1.ENERALIDADES

Execucdo de barroteamento em madeira para forro de PVC.
2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Supondo que as férmas sejam de compensado de 18 mm, o espacamento entre os barrotes deve ser 0,30m.
Os materiais para o barroteamento s@o os seguintes, de acordo com a secdo da estrutura a ser escorada, ou
seja:

Vigas Longitudinais da Estrutura:

As duas vigas longitudinais da estrutura serdo barroteadas com pernas de 7,5 cm x 7,5 cm x 1,50 m (18,00m
/0,30m) x 1,50m x 2

Balangos da Estrutura:

Os dois balangos serdo barroteados com tabuas de 2,5 cm x 22,5¢cm: (18,00m / 0,30m) x 2,50m x 1,20 x 2
Laje da Estrutura, entre as duas Vigas

(18,00m / 0,30m) x 5,05CM

Apoio das Escoras no Solo

Pranch&o de 7,5cmx30cm com 0,60m de comprimento, ou seja, 19 escoras/linha x 6 linhas .

3.CRITERIO DE MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medig&o serd o metro quadrado (m2).
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FORRO EM LAMBRI DE PVC
1. GENERALIDADES
2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Antes do inicio da colocagdo do forro, deve-se determinar a posicao de luminarias e ventiladores, que devem
ser fixados nas guias principais e nunca diretamente no forro de PVC.

Estrutura de sustentacdo em madeira: fixacdo através de parafusos de 12 mm de profundidade, compativeis
com a madeira. A estrutura da sustentacdo do forro deve ser muito bem nivelada, ela pode ser tanto junto ao
teto como também afastada.

Em ambas, marca-se em todos o0s cantos da peca a altura que se deseja colocar o forro, tragam-se linhas para
unir as marcas e estas sdo usadas como base para se montar a estrutura.

Medida da estrutura de fixacdo: Parte superior maxima distancia: 1,5 m. Parte inferior méxima distancia:
0,60 cm. Se a estrutura for colocada junto ao teto (sem rebaixamento) o espagamento maximo deve ser de
0,60 cm.

Encaixe o forro até o final da cantoneira. Com o auxilio de uma chave de fenda, fixe o engate macho no
engate fémea da tala anterior.

Se o comprimento da tala ndo for suficiente para cobrir seu vao, utilize a emenda H para unir as talas. Pode

ser necessario colocar um elemento extra na estrutura para fixa-la.

3. CRITERIO DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?).

10 PINTURA
PINTURA COM TINTA ACRILICA COM MASSA E SELADOR - 3 DEMAQOS
1. GENERALIDADES

Tinta latex a base de resinas acrilicas, resistente a lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries.
O produto devera ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicacdo, sendo que para sua

dilui¢do quando necessaria seré feita com agua pura.
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Apos a diluicdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente homogeénea.

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Apos a preparagdo ja descrita proceder a aplicacdo de 02 demaos de selador acrilico diluido e observando-se
o intervalo de secagem recomendados pela fabricante.

Para acabamento emassado, aplicar massa acrilica, em camadas finas, em trés demdos conforme
necessidade, sendo que cada camada depois de seca devera ser lixada, removendo-se o p6 com pano Umido,
antes da aplicagdo da camada seguinte.

Aplicar uma deméo de fundo preparador de parede acrilico, e efetuar a pintura final de acabamento com tinta

100% acrilica nas cores indicadas em projeto, em trés demdos até atingir o acabamento e cobertura perfeitos.

3.CRITERIO DE MEDICAO
Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?).

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS COM ZARCAO SOBRE ESQUADRIAS DE
FERRO.

GENERALIDADES

Pintura a esmalte sintético em esquadrias de ferro.

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem.
Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou
mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.

A tinta deve ser diluida com aguarras na proporcao indicada pelo fabricante.

Apo6s secagem da base, aplicar 2 a 3 demédos de tinta esmalte, com espacamento minimo de 12 horas entre
cada uma.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir 0s objetos com jornais e sacos plasticos para evitar
danos com respingos.

Evitar pinturaem &reas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem
transportar para pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

Né&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
ESPECIFICAGOES TECNICAS-MANUTENGAO PUBLICA PREDIAL-SEMUS. Pagina 17




ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver (verificar instrucGes do fabricante).

3.CRITERIO DE MEDICAO

Para fins de recebimento a unidade de medicao é o metro quadrado (m?).
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 02 DEMAOS.
1. GENERALIDADES

Execucao de servicos de envernizamento em esquadrias de madeira.

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Para a aplicacdo do esmalte deve-se verificar as condi¢cbes de madeira que, por sua vez, deve estar seca,
isenta de 6leo, graxa, sujeira, resinas exsudadas, residuos de serragem e outros contaminantes. O preparo da
superficie deve ser feito de acordo com as condi¢des encontradas: remove-se a resina exsudada, se a madeira
é resinosa, com duas demaos de 20 a 25 grama de goma laca dissolvida em 100 ml de &lcool etilico, lixa-se
superficie no sentido das fibras e remove-se 0 pé por escovamento e ou pano embebido em aguarras.
Aplica-se uma demao de selador para madeira, diluido conforme recomendaces do fabricante e, depois de
seco, lixa-se levemente a superficie, eliminando o p6. Faz-se a calafetagem dos furos existentes. Entéo,
deve-se aplicar a primeira demé&o de verniz diluido conforme orientacdo do fabricante, espera-se 12 a 24
horas e lixa-se levemente, eliminando-se o pd. Aplica-se a segunda deméo e depois a terceira. O

acabamento final deve ser uniforme, regular, sem falhas ou imperfeicées.

3.CRITERIO DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado (m?).

PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAMENTO
1. GENERALIDADES
Pintura de piso cimentado liso com tinta acrilica

2. PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

ESPECIFICACOES TECNICAS-MANUTENGCAO PUBLICA PREDIAL-SEMUS. Pagina 18



ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo e ferrugem.
Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal
aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas.

A tinta deve ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendac6es do fabricante.

Ap0os secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos com intervalo minimo de 4 horas.

Para receber a pintura, a superficie deve apresentar absor¢do. Fazer o teste com uma gota d’agua sobre o
piso seco, se ela for rapidamente absorvida estara em condicfes de ser pintada.

Evitar pintura de areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar,
para a pintura, poeira ou particulas suspensas no ar.

Né&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%.

A aplicacdo pode ser feita com rolo de 1& ou trincha (verificar instrucdes do fabricante).

Aguardar 48 horas para liberar o piso ao trafego de pessoas ou 72 horas para trafego de veiculos.

Em superficies novas, a pintura s podera ser executada apés os 30 dias de cura do piso.

Antes do inicio da pintura, todas as regides que por ventura tenham sido tratadas com cura quimica devem
ter sua superficie limpa (de acordo com instruc6es do fabricante), de tal forma que promova a remocao total

da cura quimica para melhor aderéncia da tinta.

3.CRITERIO DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é o metro quadrado (m?).

11 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacBes elétricas deverdo obedecer a norma NBR-5410 da ABNT, bem como padrdes e
procedimentos da concessionaria local.

Caberd a CONTRATADA, antes da aquisi¢cdo dos componentes especificados em planilha orcamentéria,
apresentar modelo padréo que sera utilizado na obra para prévia aprovacdo da CONTRATANTE.

Nos quadros de Distribuicdo devera ser colado, um adesivo do seu diagrama unifilar com a identificacdo dos
circuitos.

Os servicos de Instalacdes serdo executados segundo as especificacBes e diretrizes da ABNT, observando-se

exigéncias e padrdes da concessionaria local sendo de responsabilidade da empresa contratada.
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12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execugdo das instalacBes deverd atender as exigéncias deste documento técnico, das normas das
concessionarias € ABNT, principalmente as seguintes:

NBR - 10844 - InstalacGes prediais de aguas pluviais.

NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e Execugéo

NBR - 5626 - Instalagdes prediais de &gua fria.

13 SERVICOS DIVERSOS

Limpeza de ventilador
Lavagem de Caixa D'agua polietileno - 500 a 1000 L;
Revisdo em Cadeira odontoldgica.
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